
Способ изготовления чаши шлаковоза включает подготовку литейной формы и последующую заливку ее 
жидким металлом, относится к металлургии, а именно, к литейному производству, и может быть использован 
при изготовлении чаш, предназначенных для транспортировки жидких расплавленных шлаков.  
 


